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АНОТАЦІЯ
Вінтоник І.М. «Природоохоронні технології виробництва цементу (на прикладі ПАТ “Івано-Франківськцемент”)». Дипломна робота за напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» складається з текстової частини, що містить 4 розділи, 62 с., 14 рис., 8 табл., 39 літературних джерел.

Об’єкт – Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент».
Мета роботи – провести аналіз впливу ПАТ «Івано-Франківськцемент» на компоненти навколишнього середовища (атмосферне повітря) та вибір більш екологічної технології виробництва цементу.

Методи дослідження: аналіз теоретичної, наукової літератури, статей, інформації з офіційних сайтів; порівняльний та описовий методи; розрахунки.
Проаналізовано ситуацію з цементною діяльністю в Івано-Франківській області. Визначено склад, методи утворення цементної продукції. Здійснено порівняльну характеристику методів виробництва цементу. Наведено обґрунтовані переваги та недоліки розглянутих методів. Проаналізовано досвід інших країн та науковців, що працюють безпосередньо над вирішенням питанням даної теми. Запропоновано екологічний метод для виробництва цементу.
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Актуальність дослідження. На початку ХХІ століття в епіцентрі уваги суспільства знаходиться одна з найважливіших екологічних проблем - проблема техногенного навантаження на навколишнє середовище, спричиненого передусім збільшенням обсягів викидів промислового виробництва. Із газопиловими викидами у навколишнє середовище надходять такі токсичні хімічні речовини, як важкі метали, що зумовлює забруднення екосистем та формування локальної техногенної геохімічної аномалії. Питання впливу важких металів на екосистему вже було предметом наукових пошуків багатьох учених. Встановлено, що важкі метали беруть участь у значній кількості фізико-хімічних процесів, а саме: залучаються до малого кругообігу та мігрують ланцюгами живлення. 







ПАТ «Івано-Франківськцемент», що функціонує на території Івано-Франківської області протягом 50-ти років, належить до екологічно небезпечних об’єктів обласного значення і є одним з забруднювачів атмосферного повітря.








Підприємство входить до найбільших виробників цементу. Найбільша кількість пилу виділяється від обертових печей, під час подрібнення, помолу сировини та клінкеру. На території зони локальної техногенної геохімічної аномалії може мати місце наднормативне забруднення важкими металами ґрунтів, рослин, та зростати захворюваність населення. У зв’язку з цим виникає потреба в проведені екологічного аудиту у зоні впливу ПАТ «Івано-Франківськцемент», дослідженні надходження, розповсюдження промислових викидів, їх акумуляції, міграції ланцюгами живлення, впливу на стан рослинних угруповань та людину.
Мета роботи: – провести аналіз впливу ПАТ «Івано-Франківськцемент» на компоненти навколишнього середовища (атмосферне повітря) та вибір більш екологічної технології виробництва цементу.

Об'єи т досліджень: Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент».









Об'єкт досліджень: Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент».
Предмет дослідження: природоохоронні технології у виробництві цементу.











Методи досліджень: аналіз теоретичної, наукової літератури, статей, інформації з офіційних сайтів; порівняльний та описовий методи; розрахунки.
Основні завдання дипломної  роботи:
1. Опрацювати теоретичні основи процесу виробництва цементу.
2. Здійснити огляд методів виробництва цементу.

3. Проаналізувати вплив виробництва на рівень забруднення навколишнього середовища.
4. Обрати найбільш перспективний метод виробництва цементу шляхом порівняння існуючих технологічних процесів.
5. Провести розрахунок розсіювання пилу та хімічних сполук навколо цементного заводу ПАТ «Івано-Франківськцемент» за умови використання обраних технологій.
Практичне значення дипломної роботи. Запропоновану технологію можна використовувати для покращення екологічного стану довкілля в Україні.
ВИСНОВКИ
1. Для цементної промисловості важливо, щоб встановлені питомі норми викидів враховували фактори, особливості технологічного процесу:

· спосіб виробництва (сухий чи мокрий),

· типи пічних агрегатів,

· вид та питомі витрати палива,

· використання техногенних матеріалів в якості сировинних компонентів,

· стан пилоочисних установок.


2. Обидві існуючі технології (суха, мокра) мають свої переваги і свої недоліки. Основний недолік, яким відрізняється мокрий спосіб виробництва цементу - значна енергоємність процесу, що відбивається на собівартості кінцевого продукту. Суха технологія відрізняється більшою екологічною небезпекою і відповідно великими капітальними витратами на усунення даного чинника.












3. Основними джерелами пилоутворення на Івано-Франківському цементному заводі є конвеєрні лінії, якими транспортується сировина й готова продукція, місця їх пересипання, завантаження й розвантаження, дробильні установки, печі випалювання клінкеру, кульові млини для помелу клінкеру та транспортування сипкої сировини (вапняку) з'єднують видобувні кар'єри з дробильними установками цементного заводу. Основними чинниками, які визначають запиленість повітря в робочих зонах різних дільниць, є швидкість вітру й віддаленість транспортованої сировини від кар'єру.




4. Основними викидами в атмосферне повітря на цементних заводах є пил, оксиди азоту (NOx) і діоксид сірки (SO2). Також до таких викидів можна віднести летючі органічні сполуки, поліхлоровані дібензодіоксини і дібензофурани і хлористий водень (HCl). До цього списку не включений діоксид вуглецю СО2, хоча він утворюється в значних кількостях при виробництві цементу. Основне джерело викидів при виробництві цементу - пічні системи (процес випалу клінкеру).







5. На основі розрахунку розсіювання газових викидів в атмосфері у випадку виробництва цементу сухим та мокрим методами дійшли висновку, що концентрації забруднень у газових викидах при виробництві мокрим методом є значно нижчими, ніж сухим. Зокрема, концентрація пилу у сухому методі виробництва є у декілька разів більше, аніж у мокрому.
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